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INTRODUCAO

O interesse pela estética do sorriso tem aumentado significativamente no mundo e
impulsionado o desenvolvimento de materiais e técnicas capazes de solucionar diversos
problemas dentais, como alteracdes na forma, posicdo e coloracdo (Ferreira, 2016).
Dentre os diferentes procedimentos empregados para correcdo de dentes com alteragao
de cor, o clareamento dental se destaca por ser minimamente invasivo € proporcionar
excelentes resultados comprovados na literatura (Rea et al., 2019). Apesar de eficazes
na oxidacdo dos cromoéforos, os géis clareadores estdo associados a diversos efeitos
deletérios nos materiais restauradores. A exposi¢ao da ceramica dentéria as substancias
clareadoras pode acabar produzindo alteragdes nas suas propriedades fisicas, como
aumento da sua rugosidade superficial, que gera acimulo de biofilme, manchamentos,
diminui¢do da resisténcia a fratura e flexdo, abrasividade, desgaste do dente antagonista
e incomodo ao paciente (Ourique et al., 2011; Qasim et al., 2016; Rea et al., 2019).
Desta forma, esse trabalho teve como objetivo revisar a literatura atual acerca dos
efeitos dos géis clareadores — peroxido de hidrogénio e perdxido de carbamida — em
diferentes concentracdes e periodos de aplicagdo, sobre as ceramicas odontologicas,
dentre elas a feldspatica convencional e a reforcada por dissilicato de litio, que sao
amplamente utilizadas, visando identificar possiveis influéncias negativas destes
agentes na sua rugosidade superficial.

MATERIAL E METODOS OU METODOLOGIA

Este trabalho de revisdo de literatura foi realizado através da busca de artigos
cientificos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saude (BVS) (Bireme, Lilacs,
Scielo), PubMed e Google académico, utilizando como descritores os seguintes termos:
ceramica; agentes clareadores dentarios; clareamento dental, além dos seus
correspondentes no idioma inglés. Foram incluidos 30 artigos publicados nos ultimos 11
anos (2010 — 2021), encontrados nas bases de dados como textos completos (Full text),
escritos nas linguas portuguesa ou inglesa, € que contemplavam os descritores
determinados. Sendo desconsiderados artigos que, apesar de aparecerem nos resultados



de busca, ndo abordavam a relacao entre o clareamento dental e a rugosidade superficial
das ceramicas odontoldgicas.

RESULTADOS E/OU DISCUSSAO

O manchamento dental, intrinseco e extrinseco, causado por fluorose, tetraciclina,
necrose pulpar ou bebidas pigmentadas, como vinho e café, se tornou uma queixa muito
comum entre os pacientes. Nesse contexto, o tratamento por meio do clareamento
ganhou popularidade (ElI-Murr, Ruel & St-Georges, 2011; Malkondu et al., 2011). Este
procedimento pode ser realizado em dentes vitais ou ndo vitais, por meio da técnica
caseira, de consultorio ou associando as duas, sendo o seu efeito dependente do tempo
de aplicacao, concentragdo do agente clareador, tipo e intensidade do manchamento
dentario (Bahannan, 2015). Os agentes utilizados sdo o perdxido de hidrogénio e o
peroxido de carbamida, que ficam em contato direto com os dentes durante um periodo
de tempo determinado pelo fabricante para que exer¢am sua acao clareadora (Ozdogan
etal. 2019).

Devido ao fato de grande parte da populacdo mundial possuir ao menos uma
restauracdo dentaria e dada a popularizagdo do clareamento, estudiosos tém
demonstrado preocupacdo quanto aos efeitos do contato dos agentes clareadores em
materiais restauradores, o que tem impulsionado muitos estudos para identifica-los
(Abass, Fathekbab & Yasser, 2018). O intimo contato dos agentes clareadores com os
dentes e restauragdes associadas pode promover consequéncias indesejaveis. Tais
efeitos sdo principalmente relacionados a altas concentragdes do perdxido escolhido, a
clareamentos realizados sem a supervisao do cirurgiao dentista e a aplicagdo incorreta
dos agentes clareadores (Malkondu et al., 2011; Yu et al., 2017).

A ceramica ¢ considerada um excelente material restaurador estético, possuindo
diversas propriedades que as assemelha aos dentes naturais, dentre elas translucidez,
fluorescéncia, estabilidade quimica, durabilidade, coeficiente de expansao térmica
proximo ao do dente, biocompatibilidade, baixa aderéncia de biofilme e maior
resisténcia a compressao e a abrasao (Garcia ef al., 2011).

Os géis clareadores sdo altamente oxidantes, possuem baixo pH, liberam radicais
livres H+ e H30+ durante a reacdo, além de serem bastante instaveis e reativos,
podendo provocar a lixiviagdo dos ions alcalinos e ocasionar a dissolu¢dao do vidro da
ceramica, comprometendo assim algumas das suas propriedades, como a rugosidade de
superficie (Ourique et al., 2011; Leite et al., 2020).

A rugosidade superficial tem efeitos sobre as propriedades estéticas, biologicas e
mecanicas das restauracdes, um valor aumentado desta gera alteracdes na cor,
diminui¢do da resisténcia a flexao, lesdes nos tecidos moles, provoca abrasdo e desgaste
dos dentes antagonistas, facilita a agregacao da placa bacteriana, estando isso associado
a inflamagdo gengival e aumento do risco de desenvolvimento de carie secundaria
(Demir, Karci & Ozcan, 2020; Soliman, Dawood & El-Farag, 2020; Vanderlei et al.,
2010).

Bahannan (2015) encontrou em sua pesquisa diferenca significativa na rugosidade
superficial dos materiais testados - nanocomposito de resina, iondmero de vidro
modificado e porcelana feldspatica — apos exposi¢cdo, em laboratorio, a 20 e 35% de
peroxido de carbamida, o que nao aconteceu quando os materiais foram expostos ao



mesmo agente, mas em concentra¢do inferior (10%). Também em um estudo in vitro,
Ural et al. (2014) submeteram espécimes de ceramica feldspatica ao tratamento com gel
de peréxido de carbamida em concentragdes de 10, 15, 20 e 35%, por 8 horas, durante
21 dias, encontrando alteragdes na rugosidade superficial de todos os grupos apos
exposicao, entretanto, os maiores valores foram obtidos no grupo submetido ao gel em
maior concentragao.

Thaworanunta ef al. (2019) mostraram no seu estudo que ceramicas refor¢adas por
dissilicato de litio podem ser afetadas, observando um aumento da rugosidade
superficial de espécimes da IPS e.max Press polida e ndo polida quando submetidas ao
clareamento com perdxido de carbamida a 35%, o que pode estar associado a uma
redu¢do de moléculas de didxido de silicio (Si02) e peroxido de potassio (K202).

Diversos estudos mostraram que pequenas concentragdes também podem aumentar
significativamente a rugosidade superficial. Ozdogan et al. (2019) encontraram
diferencas na rugosidade superficial de ceramicas feldspaticas submetidas tanto ao
tratamento clareador com Opalescence Boost (peroxido de hidrogénio a 40%) quanto
com o Opalescence PF (peroxido de carbamida a 16%). Consistente com esses
resultados, o estudo in vitro de Vanderlei et al. (2010) mostrou que a exposi¢do de
ceramicas feldspaticas a pequenas concentracdoes (10% e 16%) de perdxido de
carbamida promoveu aumento dos valores de rugosidade superficial para além de um
intervalo clinicamente aceitavel.

Os efeitos dos géis clareadores sobre a rugosidade superficial das ceramicas
odontolégicas ainda sdo bastante controversos na literatura. Ferreira et al. (2016)
submeteram uma ceramica odontologica a ataques quimicos didrios de peroxido de
hidrogénio a 9,5% e semanais de peroxido de hidrogénio a 37,5%, observando
posteriormente que os valores de rugosidade superficial e de microdureza nao alteraram
de forma significativa quando comparados com o valor base.

Ourique et al. (2011) analisaram o efeito do tratamento clareador com 16% de
peroxido de carbamida - para simular uma exposi¢ao acidental da restauracdo ceramica
na técnica de clareamento caseiro — em uma vitroceramica fluorapatita-leucita e outra
feldspatica que passaram por tratamento refinador, a rugosidade superficial se mostrou
estavel apos os tratamentos.

Os estudos in vitro encontrados apresentam limitagdes, pois estudos experimentais
nao sdo capazes de reproduzir completamente as condigdes do ambiente oral, como os
complexos desafios térmicos, fisicos, quimicos € mecanicos presentes (Rea et al., 2019;
Ozdogan et al., 2019; Vanderlei et al., 2010). Desta forma, percebe-se a necessidade da
elaboragdo de estudos in vivo, que possam avaliar com maior precisdo os efeitos dos
géis clareadores na rugosidade superficial, ¢ em outras propriedades, da ceramica
odontoldgica.

CONCLUSAO

Ainda n3o ha um consenso na literatura atual acerca da influéncia dos agentes
clareadores, peroxido de hidrogénio e peroxido de carbamida, na rugosidade superficial
das ceramicas odontoldgicas. Apesar disso, compreende-se que ¢ importante evitar o
contato direto destes géis com as restauragdes ceramicas, reduzindo assim, possiveis
consequéncias negativas nas propriedades destes materiais.
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